0G KOMPOZIT SiLIKON HAVA HATTI MESNET iZOLATORLERINE iLiSKiN TASARIM VE TiP DENEY RAPORU DEGERLENDIRME TABLOSU (30.04.2024)

URETICi FIRMA ADI/MARKASI

EB REBOSIO ELEKTRIK MAKINA iIMALAT SAN. VE TiC. LTD. STi

iLGiLi TEDAS SARTNAME iSARETI

TEDAS-MLZ/2017-067

iLGILi STANDARTLAR

TS EN 61952

TiPi

Kompozit Silikon Hava Hatti Mesnet izolatorii

En Yiiksek Sistem Gerilimi

7,2kV 12 kv 17,5 kv 24 kV 36 kv

36 kv

izolator Tip Gosterimi (Teknik Sartname Madde 2.1)

R10ET190L "

R12,5ET170N*

En Kuigiik E§me Kopma Yiikii (SCL) (kN)

10

12,5

Hat Montaj Sekli Ustten Baglamali Ustten Baglamali
Metal Bolimlerin Tespiti Harici Harici
Kirlenme Diizeyi 11l 1]
Kuruda Yildirnm Darbe Dayanim Gerilimi (kV) 80 70
Yagsta Sebeke Frekansli Dayanim Gerilimi (kV) 190 170
Yiizeysel Kagak Yolu Uzunlugu (mm/kV) 1135 910

En Bilyiik Tasarim Konsol Yiikii (MDCL) (kN) 5 6
Gekme Yiikii (STL) 70 70
izolat6ér Boyu (mm) 380 380
UYGUNLUK DURUMU UYGUN DEGIL UYGUN DEGIL
(UYGUN/UYGUN DEGiL) (A,B,C) (A,B,C,D)

TASARIM DENEYLERI

1) Ug Tutturma Elemanlarinin Baglanti Arayiiziine iligkin
Deneyler (TS EN 61109, Madde 10.2.1)

a)lsil mekanik 6n zorlama (TS EN 61952 Madde 10.3)

UYGUN DEGIL (A)

UYGUN DEGIL (A)

Deney Rapor No :

10583/0/17

10583/0/17

Deneyin Yapildigi Yer :

EGU HV Laboratory

EGU HV Laboratory

Laboratuar Akredite mi? : EVET EVET
Yapihs Tarihi : 42818 24.03.2017
b) Suya Daldirma On Zorlamasi (TS EN 62217 Madde UYGUN UYGUN
9.2.6)

Deney Rapor No : 10583/0/17 10583/0/17

Deneyin Yapildigi Yer :

EGU HV Laboratory

EGU HV Laboratory

Laboratuar Akredite mi? : EVET EVET
Yapihs Tarihi : 42818 24.03.2017
c)Dogrulama Deneyleri (TS EN 62217 Madde 9.2.7 )

c.1)Gozle Muayene (TS EN 62217 Madde 9.2.7.2) UYGUN UYGUN
Deney Rapor No : 10583/0/17 10583/0/17

Deneyin Yapildigi Yer :

EGU HV Laboratory

EGU HV Laboratory

Laboratuar Akredite mi? :

EVET

EVET

Yapilig Tarihi :

42818

24.03.2017




TASARIM DENEYLERi

c.2)Basamak Cepheli Darbe Gerilimi (TS EN 62217 Madde

9.2.7.3)

UYGUN

UYGUN

Deney Rapor No :

10583/0/17

10583/0/17

Deneyin Yapildigi Yer :

EGU HV Laboratory

EGU HV Laboratory

Laboratuar Akredite mi? : EVET EVET
Yapilig Tarihi : 42818 24.03.2017
c.3) Kuruda Giig Frekansh Gerilim Deneyi (TS EN 62217

UYGUN
Madde 9.2.7.4) UYGUN
Deney Rapor No : 10583/0/17 10583/0/17

Deneyin Yapildigi Yer :

EGU HV Laboratory

EGU HV Laboratory

Laboratuar Akredite mi? : EVET EVET
Yapilig Tarihi : 42818 24.03.2017
2) Etek ve Dig Ortii Malzemesiyle ilgili Deneyler (TS EN

62217 Madde 9.3)

a) Sertlik Deneyi (TS EN 62217 Madde 9.3.1) UYGUN UYGUN
Deney Rapor No : 11484/20 11484/20

Deneyin Yapildigi Yer :

EGU HV Laboratory

EGU HV Laboratory

Laboratuar Akredite mi? : EVET EVET
Yapilis Tarihi : 44160 25.11.2020
:I)I:Ll;l:r;t.:l;lzlr)nls Hava Sartlari Deneyi (TS EN 62217 UYGUN UYGUN
Deney Rapor No : T310/180 T310/180
Deneyin Yapildigi Yer : SYNPO SYNPO
Laboratuar Akredite mi? : EVET EVET
Yapilis Tarihi : 42577 26.07.2016
¢) iz Olusumu (TS EN 62217 Madde 9.3.3 ) UYGUN UYGUN
Deney Rapor No : 10570/L/17 10570/L/17

Deneyin Yapildigi Yer :

EGU HV Laboratory

EGU HV Laboratory

Laboratuar Akredite mi? : EVET EVET
Yapilig Tarihi : 42900 14.06.2017
d) Alevlenebilirlik Deneyi (TS EN 62217 Madde 9.3.4) UYGUN UYGUN
Deney Rapor No : 11484/20 11484/20

Deneyin Yapildigi Yer :

EGU HV Laboratory

EGU HV Laboratory

Laboratuar Akredite mi? :

EVET

EVET

Yapilig Tarihi :

44160

25.11.2020




TASARIM DENEYLERi

3) Niive Malzemesine iliskin Deneyler (TS EN 62217
Madde 9.4)

a) Boya Niifuziyet Deneyi (TS EN 62217 Madde 9.4.1)

UYGUN

UYGUN

Deney Rapor No :

10583/0/17

10583/0/17

Deneyin Yapildigi Yer :

EGU HV Laboratory

EGU HV Laboratory

Laboratuar Akredite mi? : EVET EVET
Yapilig Tarihi : 42818 24.03.2017
b) Su Difiizyon Deneyi (TS EN 62217 Madde 9.4.2)

b.1) On zorlama (TS EN 62217 Madde 9.4.2.3) UYGUN UYGUN
Deney Rapor No : 10583/0/17 10583/0/17

Deneyin Yapildigi Yer :

EGU HV Laboratory

EGU HV Laboratory

Laboratuar Akredite mi? : EVET EVET
Yapilig Tarihi : 42818 24.03.2017
b.2) Gerilim Deneyi (TS EN 62217 Madde 9.4.2.4 ) UYGUN UYGUN
Deney Rapor No : 10583/0/17 10583/0/17

Deneyin Yapildigi Yer :

EGU HV Laboratory

EGU HV Laboratory

Laboratuar Akredite mi? :

EVET

EVET

Yapilis Tarihi :

42818

24.03.2017

4) Bir Araya Getirilmig Niive Yiik-Zaman Deneyi (TS EN
61952 Madde 10.4 )

a) Maksimum Tasarim Konsol Yiikiiniin (MDCL)
Dogrulanmasi Deneyi (TS EN 61952 Madde 10.4.1)

UYGUN DEGIL (B,C)

UYGUN DEGIL (B,C)

Deney Rapor No :

10583/0/17

10583/0/17

Deneyin Yapildigi Yer :

EGU HV Laboratory

EGU HV Laboratory

Laboratuar Akredite mi? :

EVET

EVET

Yapihs Tarihi :

42818

24.03.2017

b) Cekme Yiikii Deney (TS EN 61952 Madde 10.4.2)

UYGUN DEGIL (B)

UYGUN DEGIL (B)

Deney Rapor No :

10583/0/17

10583/0/17

Deneyin Yapildigi Yer :

EGU HV Laboratory

EGU HV Laboratory

Laboratuar Akredite mi? :

EVET

EVET

Yapihs Tarihi :

42818

24.03.2017




TiP DENEYLERi

1) Elektriksel Deneyler

a) Kuruda Yildirnm Darbe Deneyi (TS EN 61952 Madde UYGUN UYGUN DEGIL (D)
11.1)

Deney Rapor No : 22.023.0 18.023.0
Deneyin Yapildigi Yer : Emek Elektrik Emek Elektrik
Laboratuar Akredite mi? : EVET EVET
Yapilig Tarihi : 44840 29.06.2018

b) Yasta Giig Frekansli Deney (TS EN 61952 Madde 11.1) UYGUN UYGUN DEGiL (D)
Deney Rapor No : 18.023.0 18.023.0
Deneyin Yapildigi Yer : Emek Elektrik Emek Elektrik
Laboratuar Akredite mi? : EVET EVET
Yapilig Tarihi : 44840 29.06.2018

2) Mekanik Deneyler

il__K;..;_‘)SOI Egme Hata Yiik Deneyi (TS EN 61952 Madde UYGUN UYGUN
Deney Rapor No : 12029/B/22 12029/A/22
Deneyin Yapildigi Yer : EGU HV Laboratory EGU HV Laboratory
Laboratuar Akredite mi? : EVET EVET
Yapilig Tarihi : 44867 2.11.2022
NOTLAR:

1: E01390D9 no.lu ana izolatére ait gizim ile TEDA$-MLZ/2017-067 isaretli OG Kompozit Silikon Mesnet izolatérleri Teknik Sartnamesinin Ek-3-1'de verilen gizim kargilastinldiginda ug tespit
elemanin birbirinden farkli boyutlara sahip oldugu gézlemlenmistir.

2: TEDAS-MLZ/2017-067 isaretli OG Kompozit Silikon Mesnet izolatérleri Teknik Sart ine gére mekanik day TS IEC 60720 standardina uygun olmasi gerekmektedir. 10 kN bu standart
kapsaminda yer almamaktadir.

ACIKLAMALAR:

A) Deney esnasinda iiriine uygulanan yiikiin uygulama noktasi raporda belirtiimemistir.

B) TS EN 61952 standardi Madde 10.4.1 'e gére numunelere deney dncesi rutin deney uygulanmalidir. Deney raporunda bu husus yer almamaktadir.
C) Deney esnasinda uriine uygulanan yiikiin uygulama noktasi ve deney khgi raporda belirtil istir.

D) Deney TS EN 61952'ye gore uygulanmalidir.




